Chemie für Haustechnikberufe
SSHL
Schülerarbeitsblätter
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Korrosion 

Dieses Arbeitsblatt kann im Chemielehrmittel (Kapitel 9) abgelegt werden.

Bei diesem Versuch wird in jedes dieser vier Reagenzgläser Stahlwolle (Eisen Fe) hinein gestopft. Die erste Stahlwolle wird mit verdünnter Säure angefeuchtet. Die zweite Stahlwolle wird mit Wasser angefeuchtet. Die dritte Stahlwolle wird mit Zementwasser angefeuchtet. Die vierte Stahlwolle bleibt trocken (Luft).
Notieren Sie Ihre Beobachtungen. Begründen Sie Ihre gemachten Beobachtungen.

Beobachtung / Auswertung
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